Staatliche
Materialprifungsanstalt

Universitit Stuttgart
Posifach 80 11 40 - D-70511 Stuttgart

INHALT
1 Aufgabensteliung und Prifgegenstand
2 Kleinprobenversuche

2.1 Ausgangsmaterial und Probenfertigung
2.2 Quasistatische Versuche

2.3 Zugschwellversuche
3 Entwurf von Auslegungskurven

4 Bauteilversuche
4.1 Versuchsaufbau und Durchfiihrung
4.2 Abprefiversuche

4.3 Innendruckschwellversuche

5 Bewertung der Versuchsergebnisse

6 Zusammenfassung

7 Ausblick

8 Literatur

Hausanschrift: Telefon (07 11)6 85 - 1 Telegramm-
D-70569 Stutigart (Vaihingen)  Telefax (07 11} 6 85-26 35 Kurzanschrift:
Plaffenwaldring 32 MPA STUTTGART

Glitersendungen:
Stutigan-Vaihingen
Stlz. 1283

Auftrags-Nr.: 884 201 001

Seite 2 von 19 Textseiten

Bankverbindung:
BW-Bank Stuttgart, Kito-Nr. 1 054 611 700
(BLZ 600 200 30)



