Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Beschreibung der Autoklavenversuche

3 Ergebnisse der Autoklavenversuche

4 Beschreibung der Aimen-Wieland-Priifmaschine

5 Versuchsergebnisse auf der Aimen-Wieland-Prifmaschine
5.1 Versuche zum Fref3verhalten

5.2 Dauerversuche zum Reibverhalten und zum Verschleif3

6 Zusammenfassung

7 Literatur

ILK-B-8/98-1791

14
16
16
17
18

19



